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一、全国铁合金主要品种产量统计 

表 1：2023年 3月全国铁合金主要品种产量统计表 

二、期末锰矿、铬矿港口库存情况统计 

表 2：2023年 3月末锰矿港口库存情况统计表 

表 3：2023年 3月末铬矿港口库存情况统计表 

三、锰矿、铬矿分国别进口情况统计 

表 4：2023年 2月锰矿分国别进口量统计表 

表 5：2023年 2月铬矿分国别进口量统计表 

四、铁合金主要品种进口情况统计 

表 6：2023年 2月铬铁进口量统计表 

表 7：2023年 2月镍铁进口量统计表 

五、铁合金主要品种出口情况统计 

表 8：2023年 2月硅铁出口量统计表 
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表 10：2023年 2月电解锰出口量统计表 
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2023 年 3 月全国铁合金主要品种产量统计表 

  表 1 
     

单位：万吨 

项目 硅铁 金属硅 硅锰 锰铁 电解锰 
高碳 

铬铁 

低微碳 

铬铁 
镍铁 

当月 46.43  31.87  101.26  18.94  12.42  64.82  4.35  3.11  

累计 146.15  90.26  293.96  54.01  33.82  170.23  12.53  10.35  

备注：镍铁产量为含镍金属量。 

 

2023年 3月全国硅铁产量 46.43万吨，较上月减少 1.79 吨，较去年同期减少 7.58

万吨，1-3月全国硅铁累计产量 146.15 万吨，较去年同期减少 8.80万吨。 

2023年 3月全国硅锰产量 101.26万吨，较上月增加 4.82万吨，较去年同期增加 4.91

万吨，1-3月全国硅锰累计产量 293.96 万吨，较去年同期增加 16.52万吨。 

2023年 3月全国锰铁产量 18.94万吨，较上月增加 1.09 万吨，较去年同期增加 1.47

万吨，1-3月全国锰铁累计产量 54.01万吨，较去年同期增加 6.42万吨。 

2023年 3月全国高碳铬铁产量 64.82 万吨，较上月增加 10.59万吨，较去年同期增

加 4.42万吨，1-3 月全国高碳铬铁累计产量 170.23万吨，较去年同期增加 1.92万吨。 

 

2023 年 3 月末锰矿港口库存情况统计表 

表 2 
     

单位：万吨 

国家\港口 天津港 钦州港 曹妃甸 南通港 靖江港 连云港 总计 

南  非 269.90  62.66  32.80        365.36  

澳  洲 47.80  32.25          80.05  

加  蓬 53.70  24.35  19.00        97.05  

巴  西 22.80  23.50  2.00        48.30  

马来西亚 5.80  3.81          9.61  

科特迪瓦 15.20            15.20  

加 纳 2.30            2.30  

其  他 7.50            7.50  

合  计 425.00  146.57  53.80        625.37  
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2023 年 3 月末铬矿港口库存情况统计表 

表 3 
      

单位：万吨 

国家\港口 连云港 钦州港 上海港 天津港 重庆港 防城港 湛江港 总计 

南  非 3.20  36.20  3.00  85.00  5.50  26.00    158.90  

津巴布韦       5.00        5.00  

伊  朗   2.30            2.30  

土耳其   2.50    4.00        6.50  

阿尔巴尼亚               0.00  

阿  曼               0.00  

巴布亚新几

内亚 
        1.50      1.50  

巴 西               0.00  

其  他   2.80    6.00  1.50      10.30  

合  计 3.20  43.80  3.00  100.00  8.50  26.00    184.50  

注：189.50 万吨（其他港口 5 万吨） 
     

2023年 3月末锰矿港口库存量为 625.37 万吨，较上月末减少 28.50万吨。 

2023年 3月末铬矿港口库存量为 189.50万吨，较上月末减少 29.50万吨。 

 

2023 年 2 月锰矿分国别进口量统计表 

  表 4 
   

序号 原产国 进口量(吨) 占比(%) 

1 南非 1361769  50.30% 

2 加纳 402833  14.88% 

3 澳大利亚 321168  11.86% 

4 加蓬 304332  11.24% 

5 科特迪瓦 99018  3.66% 

6 巴西 57944  2.14% 

7 缅甸 53899  1.99% 

8 马来西亚 27048  1.00% 

9 圭亚那 26800  0.99% 

10 肯尼亚 18262  0.67% 

11 其  他 34028  1.26% 

 
合  计 2707100  100% 

 
2023 年 1-2 月累计进口 517.14 万吨。 
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2023 年 2 月铬矿分国别进口量统计表 

  表 5 
   

序号 原产国 进口量(吨) 占比(%) 

1  南非 1134872  82.26% 

2  土耳其 104416  7.57% 

3  津巴布韦 53594  3.88% 

4  巴基斯坦 35422  2.57% 

5  阿尔巴尼亚 26385  1.91% 

6  阿曼 11409  0.83% 

7  巴布亚新几内亚 7144  0.52% 

8  阿联酋 4812  0.35% 

9  马达加斯加 972  0.07% 

10  埃塞俄比亚 299  0.02% 

11 其 他 568  0.04% 

 
合 计 1379593  100% 

 
2023 年 1-2 月累计进口 243.02 万吨。 

2023年 2月进口锰矿 270.71万吨，较上月增加 24.28万吨，较去年同期增加 76.68

万吨；1-2月累计进口锰矿 517.14万吨，较去年同期增加 55.64 万吨。 

2023年 2月进口铬矿 137.96万吨，较上月增加 32.90万吨，较去年同期增加 35.03

万吨；1-2月累计进口铬矿 243.02万吨，较去年同期增加 17.99 万吨。 

2023 年 2 月铬铁(C＞4%)分国别进口量统计表 

  表 6 
   

序号 国  别 进口量(吨) 占比(%) 

1  南非 159458  57.38% 

2  哈萨克斯坦 78993  28.42% 

3  印度 31847  11.46% 

4  津巴布韦 3381  1.22% 

5  阿曼 3375  1.21% 

6  俄罗斯 837  0.30% 

7  中国台湾 15  0.01% 

8  韩国 4  0.00% 

9  中国 2  0.00% 

10  日本 0  0.00% 

11  其  它 0  0.00% 

 
合  计 277911  100% 

 
2023 年 1-2 月累计进口 51.21 万吨。 
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2023 年 2 月镍铁分国别进口量统计表 

  表 7 
   

序号 国  别 进口量(吨) 占比(%) 

1  印度尼西亚 487934  87.60% 

2  新喀里多尼亚 17286  3.10% 

3  韩国 10237  1.84% 

4  哥伦比亚 9078  1.63% 

5  多米尼加 8207  1.47% 

6  巴西 8076  1.45% 

7  乌克兰 5987  1.07% 

8  日本 4345  0.78% 

9  危地马拉 3438  0.62% 

10  北马其顿 1238  0.22% 

11  其  它 1196  0.21% 

 
合  计 557021  100% 

 
2023 年 1-2 月累计进口 106.21 万吨。 

2023年 2月进口铬铁(C＞4%)27.79 万吨，较上月增加 4.37 万吨，较去年同期增加

14.59万吨；1-2月累计进口铬铁(C＞4%51.21 万吨，较去年同期增加 19.43万吨。 

2023年 2月进口镍铁 55.70万吨，较上月增加 5.19万吨，较去年同期增加 23.25 万

吨；1-2月累计进口镍铁 106.21万吨，较去年同期增加 34.57 万吨。 

2023 年 2 月硅铁(Si＞55%)分国别出口量统计表 

  表 8 
   

序号 目的国 出口量(吨) 占比(%) 

1  韩国 6177  27.24% 

2  日本 5556  24.50% 

3  墨西哥 2638  11.63% 

4  泰国 1404  6.19% 

5  中国台湾 1108  4.88% 

6  印度尼西亚 944  4.16% 

7  土耳其 644  2.84% 

8  越南 616  2.72% 

9  印度 544  2.40% 

10  美国 486  2.14% 

11  其  他 2559  11.29% 

 
合  计 22675  100% 

 
2023 年 1-2 月累计出口 7.59 万吨。 
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2023 年 2 月金属硅(Si＜99.99%)分国别出口量统计表 

  表 9 
   

序号 目的国 出口量(吨) 占比(%) 

1  韩国 7485  15.75% 

2  日本 6755  14.21% 

3  阿联酋 5227  11.00% 

4  印度 4832  10.17% 

5  马来西亚 3474  7.31% 

6  巴林 2515  5.29% 

7  荷兰 2346  4.94% 

8  泰国 2204  4.64% 

9  卡塔尔 1639  3.45% 

10  英国 1610  3.39% 

11  其 他 9445  19.87% 

 
合  计 47532  100% 

 
2023 年 1-2 月累计出口 9.92 万吨。 

备注：表中金属硅品名为：其他硅 

 

2023 年 2 月电解锰分国别出口量统计表 

  表 10 
   

序号 目的国 出口量(吨) 占比(%) 

1  荷兰 11715  33.55% 

2  韩国 6055  17.34% 

3  日本 5241  15.01% 

4  俄罗斯 3586  10.27% 

5  越南 1748  5.01% 

6  印度 1521  4.36% 

7  中国台湾 1152  3.30% 

8  巴西 933  2.67% 

9  美国 807  2.31% 

10  墨西哥 751  2.15% 

11  其  他 1404  4.02% 

 
合  计 24930  100% 

 
2023 年 1-2 月累计出口 6.76 万吨。 

备注：表中电解锰品名为：未锻轧锰；锰废碎料；粉末 



7 
 

2023年 2月出口硅铁(Si＞55%)2.27 万吨，较上月减少 3.05万吨，较去年同期减少

2.16万吨；1-2月累计出口硅铁(Si＞55%)7.59 万吨，较去年同期减少 3.69万吨。 

2023年 2月出口金属硅(Si＜99.99%)4.75 万吨，较上月减少 0.41万吨，较去年同

期增加 0.32万吨；1-2月累计出口金属硅(Si＜99.99%)9.92 万吨，较去年同期减少 0.87

万吨。 

2023年 2月出口电解锰 3.49万吨，较上月增加 0.22万吨，较去年同期增加 1.62 万

吨；1-2月累计出口电解锰 6.76万吨，较去年同期增加 1.62 万吨。 


